
Приложение 7 

к техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности продукции легкой промышленности" 

(ТР ТС 017/2011) 

 

Требования 

 химической безопасности кожгалантерейных изделий и материалов для их изготовления в 

зависимости от состава материала 

 

Материалы 
Наименование 

выделяющихся веществ 

Норматив 

Воздушная среда 

(мг/
3

м ), не более 

Натуральные материалы из 

растительного сырья, 

натуральная кожа 

формальдегид 0,003* 

Полиамидные формальдегид 

капролактам 

гексаметилендиамин 

0,003* 

0,06 

0,001 

Полиэфирные формальдегид 

диметилтерефталат 

ацетальдегид 

0,003* 

0,01 

0,01 

Полиакрилонитрильные формальдегид 

акрилонитрил 

винилацетат 

0,003* 

0,03 

0,15 

Полиуретановые формальдегид 

толуилендиизоцианат 

ацетальдегид 

0,003* 

0,002 

0,01 

Поливинилхлоридные формальдегид 

фенол 

диоктилфталат 

дибутилфталат 

ацетон 

0,003* 

0,003 

0,02 

не допускается 

0,35 

Искусственные вискозные и 

ацетатные 

формальдегид 0,003* 

Полиолефиновые формальдегид 

ацетальдегид 

0,003* 

0,01 

Винилацетаты (искусственная 

кожа) 

формальдегид 

винилацетат 

диоктилфталат 

дибутилфталат 

0,003* 

0,15 

0,02 

не допускается 

Кожа искусственная с 

полиуретановым или 

поливинилуретановым 

покрытием 

формальдегид 

дибутилфталат 

диоктилфталат 

0,003* 

не допускается 

0,02 

Резиновые формальдегид 

дибутилфталат 

диоктилфталат 

0,003* 

не допускается 

0,02 

Картон формальдегид 0,003* 

 

* Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха. 

 

 

  

 

   Тел./факс: +7 (495) 989-29-25  

Эл. почта: info@novotest.ru  

Сайт: www.novotest.ru  
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